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Liste der Prifverfahren im flexiblen Akkreditierungsbereich

Die nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditieren Priifverfahren sind der Urkundenanlage (D-PL-17148-01) zu entnehmen. Die vollstandige
Urkunde ist auf der DAkkS-Internetseite einsehbar.

Die nachfolgende Liste bezieht sich ausschlieRlich auf die im flexibilisierten Bereich gedanderten/revidierten Verfahren. Nicht gednderte Verfahren
sind der aktuellen Urkundenanlagen zu entnehmen.

Bestimmung von Elementen in Stdhlen (unlegierter bis mittellegierter Stahl und hochlegierter Stahl), Roheisen, Eisenerzsinter, metallurgische
Schlacken, Ferrolegierungen, Fe203-Regenerat, Manganerz, Eisenerz, Kalk / Branntkalk, Walzsinter, Feuerfestmaterialien

DIN EN ISO 12677 Chemische Analyse von feuerfesten Erzeugnissen durch 2012-01 auf Anfrage
Rontgenfluoreszenz-Analyse (RFA) - Schmelzaufschluss-Verfahren 2013-2 Laborstandard

Feste Brennstoffe

[D):: E: ;155(;‘2?1656 Feste Sekundarbrennstoffe - Bestimmung des Aschegehaltes ;8;:82 i:t]::r:fc:aangdeard

Untersuchung von Wasser (Rohwasser, Abwasser, Oberflichenwasser, Grundwasser) / Probenahme und Probenvorbereitung

DIN 38402-13 Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und 1985-12 auf Anfrage
Schlammuntersuchung; Allgemeine Angaben (Gruppe A); Probenahme aus  2021-12 Laborstandard
Grundwasserleitern (A 13)

*Status: auf Anfrage: das Verfahren wird auf Anfrage/Wunsch des Auftraggebers angewendet

Laborstandard: Standardverfahren
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